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PZJ program zapewnienia jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogdélinej Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejsze] ogdinej specyfikacji techniczne] (OST) sa przepisy ogdine dotyczace wykonania
rob6t budowlano — montazowych pn. ,Modemizacja lekarskiego w Lamkowie, dzialka nr 279 obreb Lamkowo Gmina
Barczewo "

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowigzujaca podstawe opracowania szczegtlowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét
budowlano-montazowych.

1.3. Zakres robdt objetych 8ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji abejmuja wymagania ogdlne wspéine dla robét objetych nizej wy-
mienionymi specyfikacjami:

B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

B.02. 00.00 - Roboty murowe

B.03.00.00 - Tynki i oktadziny

B.04.00.00 - Posadzki

B.05.00.00 — Stolarka okienna i drzwiowa

B.06.00.00 - Roboty matlarskie

B.07.00.00 — Schody

B.08.00.00 — Nawierzchnie z kostki betonowej

B.09.00.00 — Pokrycie dachu papa termozgrzewalng, remont kominow

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.4. llekroé w Ogoinych Specyfikacjach Technicznych mowa o

* obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

b) budowle stanowiaca calosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami | urzgdzeniami;

¢) obiekt matej architektury.
* pudynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty | dach.

* tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budawlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekly
kentenerowe.
* budowie - nale2y przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreélonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe cohiektu budowlanego;
* robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgcs na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiekiu budowlanego.
* urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumied
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiekfu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia sciekow, przejazdy, egrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.
* terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
* dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
sluzace realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - fakze dziennik montazu,;
* dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczynii.
* aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.
* wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organy administracii architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreélonej w rozdziale 8;
*wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikagiji,
wytworzony w celu wbudowania, wmentowania, zainstalowania jub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym.
Wiasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budowg natozy¢ na inwestora cbowigzek ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego, a takie obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robét budowlanych badZ przewidywanym wplywem na
Srodowisko, Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okredli, w drodze zarzadzenia, rodzaje ocbiektow
budowlanych, przy realizagji ktérych jest wymagane ustanowienie inspekiora nadzoru inwestorskiego.
Uczestnikami procesu budowlanego sa:

= Inwestor;

»  Inspektor Nadzoru Budowlanego,



*  Projektant;
+  Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapswnienie opracowania projekldw oraz wykonania i odbioréw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajg- cy
uprawnienia do:

. prejekiowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzar projektowych;

. kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konsfrukeyjnych elementéw  budowlanych;

. sprawowania kantroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementdw budowlanych (np. kontrota techniczna jakosci budowy, obiekiu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

. sprawdzania prawidtowo4ci rozwigzath projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektdéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji paristwowej lub
gospodarczej.

1.4.2. llekroé w niniejszych OST jest mowa o:
. wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;
. zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projekiowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestraciji {(w formie wpiséw) przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich

zdarzen i okolicznosci zachodzgeych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy  ocenie  techniczngj

prawidlowesci wykonania budowy, rozbidrki lub  montazu, ktdrych stwierdzenie po zakonczeniu robot byloby

utrudnione lub niemoziiwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynikaé kolejno$é i sposédb wykonywania budowy, rozbiorki

lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykanania.

Ksigga obmiaréw - akceptowana przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami

stuzacymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew.

dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rcb6t zgodne z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce sposcbu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona oscba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

cbiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodno$c z dokumentacjg projektowa,

OST i SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestarskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie ckreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz

z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i organizacje terenu,

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze peinej dokumentacji kontraktowe.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili

odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wihasny koszf.

1.5.2. Dokumentacja projektewa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety

SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczene materialy powinny by zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST.

15.3. Zgodnosé robdt z dokumentacia projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej | w SST powinny by¢é uwazane za wartoscl docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli

powinny by¢ jednorodne i wykazywaé hliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

powinny przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to nalezy przyjgé przecigtne

tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostala okreslona wartosd minimalna lub wartoéé maksyralna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty

powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatbw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w

przewazajgce] mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy [ub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa |ub S3T, ale osiggnigto

moziiwg do zaakceptowania jakosc elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowad takie

roboty i zgodzi€ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowaé odpowiednie potracenia od ceny kontrakiowej,

zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu if lub SST.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wplyneto

to na niezadowalajgcy jakosé elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
4



Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Whkonawcy.

1.54. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng kontraktows,.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach

Materialy tatwopalne powinny byé skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposob trwaly sg szkedliwe dla otoczenia, nie moga byé dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe skfadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatow do wod powierzchniowych
i/iub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga byé stosowane.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca jest zabowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnoéci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasdciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie [ub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan naprawionej whashodci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w pelni odpowisdzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzert uzbrojenia terenu, przewodéw,
rurociagéw, kabli teletechnicznych itp., ktarych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacegoe lub ich wlascicieii.
Wykonawca, na podstawie informacji padanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegnaé od ich wlascicieli danych odnosnie dokiadnego polozenia
tych urzadzeri w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajacego.
W pozostalych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczetistwo I higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpisczeristwa i
higieny pracy. W szczegblnosch Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca powinien zapewnié wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony 2ycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznege.
Wykonawea powinien zapewnic § utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnegj
zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe].

2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Stosowane wyreby budowlane i materialy muszg posiadaé certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich
nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana matsrialu jest
mozliwa jedynie za zgoda projektanta i Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Zrodla uzyskania wszystkich
materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciagloéci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacia lub SST przewidujg mozliwoéé wariantowego wyboru rodzaju  materialow w
wykonywanych robotach, Wykonaweca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materialu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawee usunigte z placu budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione w takim przypadku koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Wykonawce pod nadzerem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie posiadajgce atestéw,
certyfikatéw lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca powinien zapewnic wszystkim materiaslom warunki przechowywania skladowania zapewniajgce
zachowanie ich jako&ci i przydatnogci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami poszczegolny SST.
Odpowiedzialno$é za wady materialow powstale w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli€ na inny sposob przechowywania i skfadowania niz podany w
SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za ewentualhe powstate z tego tytulu siraty.
Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawoce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestarskiego.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzysinego wplywu na

jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykeonawey | powinien

odpowiadaé pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét,
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zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
gotewosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspekiora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jedynie fakich $rodkdw transportu, kiore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publiczniych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosé zastosowanych materiatow
i wykonywanych rohot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i slementow robot beda oparte na
wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materialow | robét, rozrzuty normal-
nie wystgpujace przy produkgji i odchylenia dopuszezone wlagciwymi narmami.

Polecenia Inspekiora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot | jakoéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw craz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materiatdw oraz robot z czestotliwodcig zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Whykonawca dostarczy Inspekiorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszysikie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.2. Program zapewnienia jakosci KPZJI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspekiora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem rohét zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania
inwestycji.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji megg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badari. Probki betonu winny by¢ pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy
w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru powinien mieé zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzeru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akeeptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybcie]. Oryginaly
raportow bedzie przechowywal Wykonawca [ przekaze je kompletne Inspektorowi po zakoficzeniu budowy.

6.6. Badania prowadzone przez [nspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokenywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawey i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspekior Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, kiére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno3é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych;

deklaracje zgodnosci lub ceriyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Poiskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt |, i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robodt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkly przemysiowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie pofrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez Wykonawce
Inspekiorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.,

6.8. Dokumenty budowy




1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego [ Wykonawee w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, kiora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.
Whis projekianta do dziennika budowy obliguje Inspekiora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy [ nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2} Rejestr obmiardw
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot,
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie |
wpisuje do rejestru obmiaréw.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru.
7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2. Czas przeprowadzenia ocbmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robst
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty pedlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a)  odbiorowi rohdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywarych robot, kiére
w dalszym procesie realizac]i ulegng zakryciu.
Cdbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryclu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspekicr Nadzoru, a odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboi. Odbioru robot dokonuje inspekior Nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robdt
8.4.1. Zasady cdbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Odbiocru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z 8T.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
T)Podstawowym dokumentem do dokonania adbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznege Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgednosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ;
rysunki lub schematy (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych {np. na przetozenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whadcicielom urzadzen;
8.5. Cdbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonhany na podstawie aceny wizualnej cbiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke abmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycii kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstaws ptatnosci jest wartosC (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyc]l kosztorysu.

Geny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowad:

+  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

+  warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow
i transportu na teren budowy;

+  warto$c pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- koszty poérednie, tj. place personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi chce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty
zarzgdu,

- zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwesé zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysows, za wyjatkiem przypadkow
omdwionych w warunkach konfraktu;

«  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
+  Ustawa - Prawo Budowlane;
«  Polskie Normy i Normy Branzowe,
«  Aprobaty i kryteria techniczne wyrobdw budowlanych;
+  Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobow budowlanych depuszczonych od obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie;
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [ ROZBIORKOWE
$PIS TRESCI

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

12. Zakres stosowania SST

13. Zakres robot cbjgtych SST

14. Podstawowe okreslenia

15.  Ogolne wymagania dotyczace robdt

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT

WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dia zadania pr:

»Modemizacja punktu lekarskiego w Lamkowie, dziatka nr 279 obreb Lamkowo Gmina Barczewo ™
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokurnent przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaci
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. _Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdtych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoscl umozliwiajgce | majace na celu przygotowania placu
budowy. W zakres tych prac wchodza:

skiadowanie i przechowywanie materialoéw, elementéw | wyrobow na placu budowy.

roboty demontazowe pokrycia dachu, kominéw, rynien i rur spustowych schodéw, opaski betonowej

1.4, QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe hinlejsze] SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymiw OST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohdt
Wykonawca rob6t jest cdpowiedzialny za jakosé wykonania robét ich zgodnoé¢ zt dokumentacjg projekiowg SST i

poleceniami Inspektora Nadzon:.

MATERIALY

Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce rohot do przygotowania placu budowy.

SPRZET

Do robot zwiazanych z przygotowaniem placu budowy moze byé uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego
rodzaju robdt.

TRANSPORT

Transport materialow zwiazanych z przygofowaniem placu budowy moze odbywac sig samochodami skrzyniowymi lub
innym sprzetem mechanicznym.

WYKONANIE ROBOT

Demontaz nalezy prowadzié z zachowaniem przepisdw BHF.

Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy przekazaé Inwestorowi, ktory zadecyduje jakie materialy nadajg sie do dalszego
wbudowania a jakie do likwidacii.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

‘Wymagania techniczne i zasady odbioru robdt dla zadania pn: 4e,Modemizacja punktu lekarskiego w Lamkowie,
dzialka nr 279 obreb Lamkowo Gimina Barczewo
1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
murarskich .

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rohét wyszezegdlnionych w pkt. 1.

1.3, Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyiikacji dolyczg robét murowyeh zwigzanych z modernizacjg budynku przedszkola w
tegajnach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i przepisami podanymi w OST ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podane sg w OST Wymagania cgolne”.

2. Materialy.

Bloczki z befonu komérkowego, zaprawa murarska, cegta ceramiczna petna.

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak: cement, wapno i gips powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych i posiadaé aprobaty techniczne.

Do przygetowania zapraw mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia araz jesli woda odpowiada wymaganiom
podanym w normie paristwowej dotyczacej wedy do celéw budowianych.

Niedozwolone jest uzycie wod Sclekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje, glony i mut.

Niedozwolone jest uzycie wéd mineralnych.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podane sg w OST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt.

Drobny sprzet murarski, betoniarka, taczka, elektronarzedzia: pila elekiryczna, szlifierki, tarcze do ciecia ceramiki.

4. Transport.

Ze wzgledu na niewielkg ilos¢ prac transport materiatow i narzedzi przewidziano reczny.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania muréw.

1) Mury nalezy wykonywaé warstwami{ z zachowaniem prawidlowego wigzania i gruboéci spoin.

2) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne .

3) Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od kurzu.

4) Przy murowaniu ceglg suchg zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cealy przed utozeniem w murze polewaé wodg.

5) Stosowanie cegly, bloczkdw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestizegania zasad ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jedne] klasy.

6) lzolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac zgodnie z dokumentacjg
techniczna.( co najmniej 15 ¢cm nad terenem)

7) Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci jednej cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem zastosowania $rodkdw umozZliwiajgcych wiazanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wylycznych
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym Wyd. ITB 1987r.

8) W przypadku przerwania robot na okres zimewy lub innych przyczyn wierzchnie warstwy murdw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po inngj diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba,
usunag¢ wszystkie uszkodzenia murdw lgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegief i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej

6.2, Badania przed przystapieniem do robot murarskich

Przed przystgpieniem do robot murarskich Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna , kruszyw oraz
wyrobéw ceramicznych przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacjl.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobdw
ceramicznych okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

6.3. Badania w czasie robdt
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Czestotliwoss oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej markii
konsystencji, powinny wynikaé 2 normy PN-80/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robdét

6.4.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem | wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwréceniem szczegdinej uwagi na zawarto$é margla.

W przypadku niemoZnosci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdinie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).

64.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wylwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposdb
podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow

i wyrobdéw powinny by¢ kazdarazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4.3. Badanie konstrukcfi murowych

Sprawdzenie wykonania Scianek dzialowych, nadprozy oraz osadzenia osciernic nalezy przeprowadzié na
podstawie ogledzin.

7. Obmiar robét.

7.1. Podstawa obmiaru rob6t murowych.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanyeh robét zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbidr robot.
8.1. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) zaswiadczenie o jakosci materfatdw | wyrobow dostarczanych na budowe przez producentdw,
c) protokoidw odbioru poszezegélnych etapdw robét szczegdlnie zanikajacych  jezeli adbiory te nie byly odnotowane
w dzienniku robot,
d) protokély odbioru materiatéw i wyrobéw.
Odbidr robot murowych powinien sig odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Jednostkg obmiarowi jest 1m?
1) Mury z cegly i pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykenane zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonywania robét.
2) Najwigksze dopuszczalne odchylki wymiardw muréw z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkéw 2 betonu
komérkowego powinny odpowiadac normom.
3) Badania techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadzac: zgodnie z wymaganiami abowiazujgcych nonm.
4) Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na  podstawie zapisow w dzienniku budowy i
innych dokumentow stwierdzajgcych  zgodnoéé cech uzytych materialéw z wymogami dokumentacji technicznej eraz
odnosnymi normami. Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci powinny byé poddane badaniom przed ich whudowaniem.
8.2. Ocena wynikéw badan po odbiorze
1) Jezeli badania wykazg zgodnos¢ wykonanysh robét z niniejszymi Warunkami  Technicznymi’, to nalezy je uznaé za
zgodne z wymogami i normami.
2) W razie uznania calosci lub czgsel rabdt murowych za niezgodne z ninigjszymi ,Warunkami fechnicznymi”, nalezy
ustalic, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowieri ninigjszych Warunkéw Technicznych”
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakosc wykonanych elementow i konstrukcji murowych. Mury
zagrazajgce bezpieczeristwu powinny by¢ odpowiednic zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidlowy
oraz ponownie przedstawlone do odbioru.
9. Podstawa platnosci.
Ustalenia platno&ci zgodnie z OST pkt.9
10. Przepisy zwigzane.
Normy paristwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania | odbioru robot murowyeh PN-89/B-03002 — Konstrukcje murowe z
cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-75/B-12001-Cegla petna —zwykla
PN-75/B-12002-Cegla dragzona wypalana z gliny - dziurawka
PN-75/B-12008-Cegta wypalana z gliny - klinkierowa
PN-75/B-12011-Cegla kratéwka wypalana z gliny
PN-88/B-30000-Cement portiandzki.
PN-88/B-30001-Cement portlandzki z dodatkami

11



PN-86/B-30020-Wapno.

12



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 03.00.00. TYNKI | OKLADZINY

SPIS TRESCI

1. WSTEP

SN AW N

L. Przedmiot SST

12, Zakres stosowania SST

13. Zakres robot objetych SST

14, Podstawowe okreslenia

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbion tynkéw
wewnetrznych dla zadania pn:
»NModemizacja punkhu lekarskiego w Lamkowie, dziatka nr 279 obreb Lamkowo Gmina Barczewo "

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosawana Jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob4t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyflkacja, obejmujg wszystkie czynnosci Umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego:
= Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo — wapienne
Tynki gipsowe
Suche tynki
Oktadziny &cienne
Szpachle gipsowe
Tynki zewnetrzne
14. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ohowigzujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykenania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIALY
21. Woda
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia craz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wad éciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych Huszeze or-
ganiczne, oleje i mut.
22, Piasek
221,  Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
*  nie zawiera¢ domieszek arganicznych;
*  mie¢ frakcje roznych wymiardw: a miancowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 rum;
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Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -Srednioziarnisty.
2.22. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
Szpachla gipsowa np. f-my Cekol lub innej o poréwnywalnych parametrach
2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

*  Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej;

»  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie;

. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ whudowana mozliwie wezesnie po jej przygoto-

waniu, fj. ok. 3 godzin;

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany;

+ Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement porflandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lot-
nych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz -5°C;

- Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego ofrzymanego z wapha niegaszonego, kidre powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno&ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

24. Materialy do tynkow zewnetrznych.

Tynk zewnetrzny wykonaé { na uprzednio wykonanym tynku cem.-wap. Kat. [l) z gotowej mieszanki tynku szlachetnego
Jlerrazyt’

2.5, Materialy do tynkéw zewnetrznych.

Tynk zewnetrzny na $cianach ccieplonych styropianem gr. 10 cm. i odciezach wykonaé¢ z gotowej mieszanki tynku
strukturalnego polimercwo-mineralnego KORNIK gr. ziarn 2,0 mm, Aspol A-100, firmy ASPOL lub innej o pordwnywalnych
parametrach. Narozniki wypukle $cian obrobi¢ katownikami stalowymi z siatkg PCV.

Tynk zewnetrzny na écianach cokotow ocieplonych styropianem gr. 5 ecm. wykonaé na gtadko zaprawg klejowa do zatapiania
siatki.

Zaprawe doe przyklejania styropianu i zatapiania siatki PCV, uzy€ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.8. Materiaty do suchych tynkéw.

24.1.  Plyty gipsowo - kartonowe ogniocodporne o gr. 12,5 mm oraz dodatkowo wodoodporne [do stosowania w
pomieszczeniach ,mokrych’]
242, Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
243. Ruszt stalowy i taczniki wg instrukcji producenta [konstrukcja lekkich” scianek dziatowych i obudowa
pionow instalacyjnych.
27. Okladziny.
2.51. Okladziny z plytek ceramicznych
Wiasciwoéci plytek ceramicznych:
bharwa w/g wzorca producenta;
nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%;
wytrzymaloéé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa;
kwasoodpomos€E nie miniej niz 98%;
»  lugoodpomosé nie mniej niz 90%;
Plytki scienne musza posiadac wiasciwosci techniczne | cechy odpowiednie do oddzialywan, ktdrym beda poddane w
konkretnym pomieszczeniu.
Dopuszczalne odchyltki wymiarowe dla plytek z terakoty:
»  diugosci szerokosé: do 1,5mm;
»  grubo$é: do 0,5mm;
+ krzywizna: do [,Omm.
a) Materialy pomocnicze:
+  klej do plytek ceramicznych [do stosowania wewngtirz budynku]
Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy do fugowania zgodnie z instrukcig producenta
Klej do piytek stosowanych na zewnatrz nalezy stosowaé mrozoodporny.
= Narozniki wypukte nalezy wykonczy¢ listwami PCV zgodnie z zaleceniami producenta
2.8. Matenaly na parapety zewnefrzne
Podokienniki zewnetrzne wykonaé z blachy ptaskiej powlekanej. z dostosowaniem dhugoéci do swobodnego odplywu wody
poza $ciane zewnetrzng budynku.
3. S8PRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami fransportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdline zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu su-
rowego, rehoty instalacyjne, podtynkowe
b) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze hie nizszej niz 5°C pod Warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.
¢) Zaleca sig chronié swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed naslonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie;

14



W okresie wysokich temperatur $wiszo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. ciggu |
tygodnia, zwilzane wodg,
5.2 Wykonywanie tynkdw wewnetrznych trojwarstwowych
Tynki wewnegirzne cementowo-wapienne, tréjwarstwowe nalezy wykona¢ w budynku mieszkalnym.
54. Wykonywanie suchych tynkéw

Buche tynki z plyt gipsowo - kartonowych przewidziano na ,lekkich &ciankach dziatowych” oraz na stropach i

skosach poddasza.

Przewiduje sig uktadanie suchych tynkow:

a) Bezposrednio na podtozu - na konstrukeji stalowej;

b} Mocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje sie specialnymi blachowkretami przystoso-
wanymi do uzywania wkretarek. Mocujac piyty do rusztu nalezy zwracac uwage, aby plyly nie spoczywaly
bezpoérednio na podiodze ale byly podniesione i docisnigte do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzia
plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ziacza piyt nalezy oklei¢ taéma papierows perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg
gipsowa. Pamigtat o wypetnieniu przegréd izolacjg akustyczng wzglednie termiczng [z zastosowaniem izolagji
paroszczelnej]

5.5. Tynki wewnetrzne gipsowe
Tynki wewnetrzne gipsowe wykoniane na mokro z gotowych zapraw gipsowych szpachlowych.
56. Wykonywanie okladzin z plytek ceramicznych
561. Plytki ceramiczne, $cienne powinny by¢ ukladane w pionie wig osi kompozycyjnych w taki sposéb aby w
naroznikach, na zakonczeniach &cian nie pozostawaty zbyt waskie, pionowe fragmenty plytek
Spoiny miedzy piytkami powinny by¢ prostoliniowe [ o réwnej szerokosci
Do montazu plytek nalezy uzywaé zapraw klejowych wig instrukcji producenta klejéw | zapraw
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgce] normie.
6.2. Piyty gipsowo - kartonowe
Strona licowa piyt nie powinna mieé szwow, krawedzie plyt powinny byé proste lub sptaszczone.
6.3. Okladziny $cienne z plytek ceramicznych

Wymagana jakoéé plytek okladzinowych, sciennych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowaina do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.

Nalezy przeprowadzié konfrole - prawidlowosé wykonania okladziny sciennej [odchylki w granicach do-

puszczalne] tolerandi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg ebmiarows robtt jest m”. llosé robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaapro-
bowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr tynkéw

8.11. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |ll od ptaszezyzny | odehylenis krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm, w liczbie nie wiekszej niz 3 mm, na diugoéci laty kontrolnej 2 mm.
8.2. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni okfadziny z piyt gipsowo - kartonowych od plaszczyzny | odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz | mm/1 m,
8.4. Odbidr okladzin Sciennych — powinien obejmowaé:
+  sprawdzenie wygladu zewngtrznego,; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows;
*  sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni wykonczonych écian; badanie nalezy wykonac przez,
oceng wzrokows;
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong iloéé m? powierzchni wykonczonegj &ciany.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - wymagania

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - suche misszanki tynkarskie

PN-88/8-32250 Woda do celow budowlanych

PN-B-79405:1987/Apl: 1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-85 B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany | Bl 1-12/72
poz. 139

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-81/M-47501 Zacieraczki do betonu. Ogoélne wymagania i badania

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podzial i okredlenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Og6lne wymagania i badania
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PN-81/M-47545.00 Mieszarki do zapraw. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47545.01 Mieszarki do zapraw. Ogdine wymagania i badania

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-683/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy cdbiorze

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiace do osadzania oktadziny kamiennej

PN-75/B-10121 Okiadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany | Bl 6/67 poz. 87.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00. POSADZKI
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WSTEP

1.1. Przedmiot S ST

12. Zakres stosowania S 8T

13. Zakres robdt objetych S ST

14. Podstawowe okreslenia

15. Ogdlne wymagania dofyczace robot
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SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek dla zadania pn:
»Modemizacja punktu lekarskiego w Lamkowie, dzialka nr 279 obreb Lamkowo Gmina Barczewo ”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja technicznajest stosowana jako doekument przetargowy i kontraktowy przy .
zlecaniu i realizacja rob6t wymienionych w pki. 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umezliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym zgodnie z projektem technicznym.
14. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi cdpowiednimi normami.
1.5. DOgdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako&¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami [hspektora Nadzoru.
MATERIALY

2 1Wyroby ceramiczne terakota, gres

Wihasciwodci plytek podlogowych ceramicznych:
barwa w/g wzorca producenta;
nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%;
wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa;
scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm,;
mrozoodpomosé [dla terakoty stosowanej na zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniach nieogrzewa-
nych], odpornoéé na spekania
+  kwasoodpomoscé nie mniej niz 98%;
+  lugoodpomosé nie mniej niz 90%;

Plytki podiogowe muszg posiadaé whasciwoscl techniczne i cechy odpowiednie do oddzialywan, ktérym
beda poddane w konkretnym pomieszezeniu. Dla plytek podiogowych szkliwionych wskaznikami takimi sa:
klasa scieralno$ci, minimum [V[PEI] i twardaéé powierzchni minimumn [V[Skala Mohsaj.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe dla plytek z terakoty:

»  dlugosc i szerokosé: do |,5mm;
+  grubosé: do C,5mm;
+  krzywizna: do [,Omn.

e) Materialy pomocnicze:

»  klgj do terakoty i gresu [do stosowania wewnatrz i na zewnafrz budynku]
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy gotowe wg zaleceti producenta
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«  cokoliki z piytek ceramicznych i gresu wykoriczyé listwami PCV wyg zaleceri producenta
2.2 Podlogi drewniane
Podlogi drewniane wykonaé z desek sosnowych ha wpust i piéro gr. 32 mm., gat. I.
Deski nalezy utozyé na legarach drewnianych sosnowych przekroju 70x100 mm gat. I,
Rozstaw osiowy migdzy legarami winien wynesic min. 70 cm.
2.3.Panele podiogowe
Wymagania dla paneli podfogowych, gr. 7 mm.:
Swiattotrwalo$é zgodnie z EN 438 T2 . 16
Whirzymaltosc na zar papiercsowy zgodnie z EN 438 T2.19 — 3 slopien
Wiytrzymaloscé na chemikalia zgodnie z EN 438 T2.15 - grupa 1+2,5
Obciazenia uderzeniows zgodnie z EN 438 T2-.12 grupa 3+ 4,4
Zachowanie wobec pary wodnej zgodnie en 438 -3 stopien
Odpornéé na $cieranie AC-3 wg EN438-2 > 8500 obr.
Narazenie na zadrapanie > 2 N

2.4. Wyroby podtogowe PCV
Whykladziny PCV  podiegowe zgodne z normami producenta lecz zawierajace si¢ w podanych

granicach:

grubosé - 2 i 3 mm,

masa 1m>- 5,5 kg,

twardosé wg Brinslia - 1,45-1,75 MPa,

odporno$é cieplna wg V'cata -49-59°C,

zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

nasiakliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%,

scieralnosé na aparacie Stuftgart - max. 0,13 mm,

wspotczynnik przewodzenia ciepla - 0,29 W/im*C.
Sa odpone na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem srodkdw  myjacych,
wykazujg duza odpornosé na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Nalezg do
trudnozapalnych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu drobnego sprzgtu mechanicznego.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowoinymi Srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Podkiad cementowy — opisano w projekcie

5.2. Ukladante podiogi z paneli :
wy Instrukcji producenta

5..3. Ukladanie posadzki z plytek ceramicznych
1. Posadzka z plytek ceramicznych powinna by¢ ukladana wg osi kompozycyjnych lub pasami rownolegle do
4ciany
2. Do montazu plytek nalezy uzywaé zapraw klejowych wg instrukcji producenta klejow i zapraw
6. KONTROLA JAKOSCI
6. |. Wymagana jakosé powinna hyé potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszezonym na opakawaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m’.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad pedanych w SST ,Wymagania Ogolne”.
8.1. Odbidér materialéw i robét powinien obejmowac zgodnosc z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wlaéciwoici technicznych tych j materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
9. PODSTAWA PLATNOSC!
Placi sie za ustalong ilos§¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatow 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 1307:2001 Widkiennicze pokrycia podtogowe. Klasyfikacia dywandw z okrywa

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci [IDTEN 196-1:1994

PN-90/B-06241 Domieszki do betonu. Domieszki przyspieszajace twardnienie. Wymagania i badania efektow
oddzialywania ha beton

PN-00/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce. Wymagania i badania efektéw oddzialywania na beton
PN-80/B-08243 Domieszki do betonu, Domieszki uplastyczniajgce i uplynniajace. Wymagania i badania efekiéw oddziatywania
na beton

PN-90/B-06244 Domieszki, do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania | badania efektdw oddzialywania na beton
PN-88/B-06250 stron 16 Befon zwykly Zmiany:

1 BI9/89 pdz. 78

2 Bl 12/90 poz. 95
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3 Bl 10/91 poz. 67

PN-91/B-06263 stron 5 Beton lekki z kruszywa.

PN-EN 87:1894 Plytki i piyty ceramiczne cienne i podiogowe. Definicje, kiasyfikacja, wtagciwosdi i znakowanie
IDTEN87:1991

PN-EN 98:1996 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczanis wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni IDTEN98:1991
PN-EN 99:1993 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkfiwoéci wodnej IDTENS9.1991

PN-EN 100:1993 Piytki i ptyly ceramiczne. Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie EDTEN 100:1991

PN-EN 101:1894 Pytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa IDTEN 101.1891
PN-EN 102:1993 Ptyiki i plyty ceramiczne podiogowe i sclenne. Oznaczanie odpornosci na wglebne écieranie. Plytki
nieszkliwione

IDTEN 102:1991

PN-EN 106:1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpormnosci chemicznej. Plytki nieszkliwione

IDTEN 106:1991

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu | zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy cdbiorze
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
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SZCZEGGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00. STOLARKA OKIENNA [ DRZWIOWA

SPIS TRESCI
1., WSTEP
Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych S ST
Podstawowe okreslenia

Og6lne wymagania dotyczace robét

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT .

. PODSTAWY PLATNOSCI
1.PRZEPISY ZWIAZANE

SORNOOA LN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmictem niniejszej szczeadlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej
i okiennej dla zadania pn: :
»Modernizacja punktu lekarskiego w Lamkowie, dziatka nr 279 obreb Lamkowo Gmina Barczewo ™

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu wymiang
stolarki drzwiowej i okiennej.

W skfad tych robét wehodza:

+  \Wymiana okien na PCV

+  Wymiana drzwi wejsciowych i wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawcwe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Dgdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest cdpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projekiows
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Whudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi
2.2. Drzwi zewnetrzhe
- do wejscia gldwnego drewniane o | klasie wykonania
2.3. Drzwi wewnettzne
= Drzwi wewnetrzne - plytowe
2.4. QOkucia budowlane
24.1. Kaidy wyrob stolarki budowlane] powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce fgczace,
zabezpieczajace uchwytowe i klamki
244  Drzwi zewngtrzne powinny by¢ wyposazone w antywtamaniowe atestowane dwa zamki i okucia.
2.5_Stolarka okienna
Okna PCV rozwierane i uchylno-rozwierane .
Wykonanie okien wedtug opisu i wykazu stolarki w projekcie technicznym.
3. SPRZET
Roboly mozna wykonadé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrcbu przechowywaé i transportowac w odrgbnych opako-

waniach. i
5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.1.41. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej- wg zestawienia zamieszczonego w projekcie architektonicznym
W sprawdzone i przygotowane os$cieze nalezy wstawié stolarke na podkiadach lub listwach. Elementy kotwigce osadzié w
oscieznicach. Kotwienie oscieznic wg instrukci producenta .
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosei powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakoéci powinna obejmowadg:
«  sprawdzenie zgodnodci wymiardw;
«  sprawdzenie zgodno$ci elementow odiwarzanych z elementami odwzorowywanymi [w szczegélnosci
dotyczy to okien krosnowych i jednoramowych
- sprawdzenie jakosci materiatéw z kiorych zostata wykonana stolarka;
»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw kontrakeyjnych;
«  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych ,okué oraz ich funkcjonowania,
«  sprawdzenie prawidlowosci zmentowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows robdt jest ilos¢ (szt.) wbudowanych drzwi i okien.
8. ODBIOR ROBOT
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2. oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosé.
«  Placi sig za ustalong ilo¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Skrzydia i okucia stolarki budowlangj prawe i lewe. Okreélenia
PN-B-05000:1996 stron 22

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i fransport

PN-85/B-06070 stron 2

Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci

PN-86/B-06072 stron 2

Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokatnoéci
PN-86/B-06076 s

Drzwi drewniane. Metoda badania adpornosci na obcigZenia udarowe

Okna i drzwi drewniane. Zlgcza Klinowe. Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 w druku

Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne
PN-82/B-92010

Elemertty i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne
PN-90/B-92270 stron 14

Elementy i segmenty cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odporneéci na wlamanie - klasy C. Wymagania i badania
uzupetniajgce

EQV ISO 8269:1985

PN-75/B3-94000 stron 5 Okucia budowlane. Podziat
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S$ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00. ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1.
1.1
1.2
13
14
1.5

CONOO AN

1.

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych S ST
Podstawowe okreslenia

Ogdlne wymagania dotyczace robét

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSC! ROROT
OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWY PLATNOSCI
11.

PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Pizedmiotern mniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich

dla zadania pn:
mmilodemizacja punktu lekarskiego w Lamkowle, dziatka nr 279 obreb Lamkowo Gmina Barczewo

1.2. Zakres stoscwania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie robdt malarskich obiektu wg ponizszego:

*  Malowanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych

»  Impregnacia wszystkich elementéw drewnianych bezbarwnym FOBOSEM M2 do trudnozapalnosci

»  Elementy drewniane wykonczenia zewnetrznego malowaé drewnochronem

+  Elementy drewniane wewnetrzne impregnowaé bejcami nietoksycznymi i lakierowaé takierem

bezbarwnym poliuretanowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Oadlne wymagania dotyczace robbt
Wykonawca roh6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIALY
2.1. Woda
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.
2.2. Rozciericzalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
» wode do farb emulsyjnych
+ terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych;
+  inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajow farb.
2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.




Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwie:
« z dyspersji wodngj polioctanowinylowej, 7-8m 2fdm®; max. czas schniggia - 2h;
-z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i malelmanu dwubutylu, wydajnoscé 6-8m Zidm®, max.
czas schniecia - 2h;
- Z dysperSJl wodnej kepolimeru styrenowo-akrylowego; wydajnose 7- 8m®/dm®; max. czas schnigcia-
» zdyspersji wodnej zywicy akrylowej; wydajno$é 7-8m?fdnT"; max. czas schniecia - 2h;
» Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie
3 - funkeyjny $rodek zabezpieczajacy powierzchnie drewniana przed dzialaniem ognia, grzybow i owaddw.
Wymagany atest PZH
Wymagania dla powtok:
»  wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow
przyczepnosé do podioZza -1 stopien;
elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie€ lub odstawania od podloza;
twardos$¢ wzgledna -min.0,1;
odporno$é na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia
powloki,
+ odpormoéé na dziatanie wady - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowad specherzenie
powioki.
2.4. Srodki gruntujace
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkow zwykiych nie zaleca sig gruntowania, o ile Siviadectwo
. dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie pedaje inaczej;
2.5. Srodki impregnujgce
Do malowania zewnetrznych drewnianych elementéw budynku gospodarczege uzyé , drewnochronu” lub innego $rodka o
poréwnywalnych parametrach.
2.6. Do malowania cokolu zewnetrznego na Scianach budynku mieszkalnego uzyc farby silikonowej.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw nafryskowych.
4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami cbowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitéw mozna wykona¢ po:
»  calkowitym ukenczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych);
= usunieciu usterek na strapach i tynkach.
5.3. Wykonywanie powlok malarskich
5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powiok bez uszkodzeti, smug i Sladéw pedzla
5.3.2 Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany cdcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne Warstwy stosowac
farby w réznych odcieniach..
6. KONTROLA JAKOSCI
. Roboty malarskie
6.1 .2.B adania powinny obejmowac:
+  sprawdzenie wygladu zewngtrznego;
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem;
- dla farb olejnych i syntetycznych; sprawdzenie powloki i zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ela-
stycznosci | twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badar dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powidrnie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowi-
ska pracy. llod¢ robdt okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.2. QOdbidr robét malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznege powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem producenta, braku przedwitu i do-
strzegalnych skupisk Iub grudek nie roztartego pigmentu [ub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych platdéw powloki, widocznych okiem $ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnig malowang do powlok o dobrej jakogci wykonania
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilosé m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Iub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. lloéé robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglgdnieniem
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zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnym! i wodorozcieticzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat
PN-72/M-47185.02
Agregaty malarskie. Parametry podstawowe
PM-72/M-47185.03
Agregaly malarskie, Ogolne wymagania | badania
PN-75/M-47185.01
Aparaty natryskowe malarskie. Podziat
PN-75/M-47186.02
Aparaty natryskowe malarskie. Parametry
PN-75/M-47186.03
Aparaty natryskowe malarskie. Ogdine wymagania f badania
PN-85/B-32250
Woda do celow budowtanych. Wymagania i badania.
PN-C-81901:2002 Farby clejne i alkidowe
PN-C-81903:2002
Farby poliwinylowe
PN-C-81913:2002
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku [partie tynkowane]
EPN-C-81910:2002
Farby chlorokauczukowe
PN-C-81918:2002
Farby | emalie termoodporne
PN-91/B-10102
Farby do elewacji budynkdw - wymagania i badania
PN-EN IS012944-7:2001

Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukgji stalowych za pomoca echronnych systeméw malarskich - wykonywanie i

nadzor prac malarskich.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 07.00.00 Schody.

SPIS TRESCI

1. WSTEP
15 Przedmiot SST
16. Zakres stosowania SST
17.  Zakres robdt objefych SST
1.8. Podstawowe okreslenia
1.6 QCgdlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

EEPON o s

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robét dla zadania
ph,,Modemizacia punkiu lekarskiego w Lamkowie, dziafka nr 279 cbreb Lamkowo Gmina Barczewo

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t w nastepujacym zakresie:

- wykonanie schodéw wejsciowych betonowych na gruncie do budynku z betonu B-20 na podiczu gruzowo-
Zwirowym.
1.4. Okreslenia podstawowe,
1.4.1. Schody — kenstrukcja budowlana umozZliwiajgca za pomoca stopni kemunikacyjne powigzanie réznych poziomow
w sposoh dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.
1.4.2. Bieg - wydzielona czes¢ schoddw skiadajaca sie z co najmniej dwdch nastepujgcych po sobie stopni o
jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowigca potaczenie komunikacyjne dla dwéch
réznych poziomow.
1.4.3. Stopien — zasadniczy element schodéw, na ktdrym wspiera sie stopa przy pokonywaniu roznych poziomow.
1.4.4. Stopnica — plyta stanowigca poziomy, noény dla stopy uzytkowania, element stopnia.
1.4.5. Podstopnica — plyta stanowiaca pionowy element stopnia usytuowany pod stopnica.
1.4.8. Policzek — boczna czesc¢ stopnia.
1.4.7. Spocznik — pozioma plaszezyzna przedzielajgca lub konczgca bieg.
1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakes¢ wykonania robét oraz ich zgodnosc z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, WATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt

2.2. Rodzaje materiaiow.

2.2.1. Elementy deskowania schoddw betonowych

Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-83/B-06251 [4]

Deskowanie nalezy wykonaé z materialéw odpowiadajgcych nastepujgeym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-89/D95017[9].

- tarcica do robdt ciesielskich wg PN 63/B-06251 [4] i PN-75/D-96000 [10]

Dopuszcza sig wykonanie deskowari z innych materiatow pod warunkiem akceptacji przez inspekiora Nadzoru.

2.2.2. Beton i jego skladniki.

Przy wykonywaniu schodéw betonowych nalezy stosewaé beton zwykly wg. Obowigzujgcych norm. Cement stosowany
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do betonu powinien byé cementem portlandzkim.
Kruszywo do betonu ( piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa famanego)} oraz woda powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujgcych norm,
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektora.
Klasa betonu, jesli dokumentacja nie okreéla inaczej powinna by¢ dla schoddw z betonu zwyktego B-20.
2.2.3, Zwir, piasek i zaprawy.
Jezeli dokumentacja projekiowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek, faw przy schodach, materialy do ich
wykonania powinny cdpowiadaé cbowigzujgcym normom.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
Ze wzgledu na niewielki zakres robdt, zwykle prace przy budowie schoddw beda wykonywane recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.
Przy wykonywaniu schoddw oraz przy przewozie, zatadunku i wyladunku, mozna stosowad : $rodki transportu, zurawie
samochodowe, mate betoniarki przewozne do robét betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, ubijaki, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspekiora.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdine wymagania dolyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw.
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozié¢ w warunkach chronigeych je przed przemieszczaniem.
Cement nale2y przewozi¢ zgodnie z postanowienfami BN-88/67/31-08[27].
Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu (np. samochodami skrzyniowymi lub samochodami
wywrotkami, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST | Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny z zasady byé wykonywane recznie. Mozna je wykonywaé mechanicznie w przypadku
wickszego zakresu robot.
5.3. Wykonanie stopni sechodéw.
Whykonanie stopni schodéw powinne byé zgodne z dokumentacjg projektewa, SST i ustaleniami Inspekfora przy
uwzglednieniu obowigzujacych w tym zakresie norm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych.
Kontrola jakosci rebot ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgednosci z:
a) dokumentacjg projektowa — na podstawie ogledzin i pomiarow
b) niw tolerancjami wykonania wykopdw i nasypow:
- spadkow wykopow — 0,002%
- wskaznika zageszczenia nasypow 0,95 z dokladnoscia £ 2%
- rzednych dna wykopu pod fundamenty + 5cm
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stopni.
W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ kontrole skiadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wykonanego
betonu. Ze wzgledu na niewielki zwykle zakres robot betonowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania niektérych rodzajéw badan.
Kentrela wykonania schodow betonowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacjg projektows ~ na podstawie ogledzin i pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogdine zasady obmiaru robot podanc w OST \Wymagania ogding” pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa.
Jednostkg obmiarowi jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej diugosci wykonanych schodéw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbicru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Roboty objete niniejsza specyfikacjg podiegajg etapom odbioru robét dokonywanych przez Inspekiora:
- odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu (wykopy i deskowanie)
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi ostatecznemu
Roboly uznaje sie za wykohane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogadlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
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Plaino$¢ za m (metr) schoddw naleZy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych rob6t na
podstawie wynikéw pomiardw .
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce whudowania,

- przygetowanie | wykonanie deskowania, przygotowanie Jub dostarczenie mieszanki betonowej

- wykonanie podsypki,

- wykonanie schodéw z betonu B-20,

- przeprowadzenie badan | pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy ;
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-08250 Beton zwykly.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosai.
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.00.00 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
SPIS TRESCI
1. WSTEP

11 Przedmiot SST

12 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robot chjetych SST

1.4 Podstawowe okreslenia

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

5. PODSTAWY PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiofem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej przy realizacji zadania: ,Modemizacja punkfu lekarskiego w Lamkowie,
dziatka nr 279 obreb Lamkowo Gmina Barczewo ™

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacii
rohét wymienicnych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robét w nastepujacym zakresie;

- ulozenie nawierzchni chodnika z kostki hetonowej brukowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej
z wypelnieniem spoin piaskiem,

- wozenie nawierzchni placdw z kostki betonowej brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-plaskowej

z wypeinieniem spoin piaskiem.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztatika wylwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polgczonych ze sobg trwale w fazie
produkgji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt.

Wykeonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz ich zgodno$é z Daokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania | skiadowania, podano w OST Wymagania ogdine” pkt
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2,
2.2. Betocnowa kostka brukowa — wymagania.
2.2.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkleniecia nie
powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubosei < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowsg o grubosci 60 mm.

Nawierzehnig chodnika nalezy wykonaé z kostki brukowej koloru szarego ukladanej diuzszym bokiem wzdiuz
chodnika z pasami o szerokosci 20 cm przy krawezniku i obrzezu koloru grafitowego uktadanymi diuzszym bokiem
prostopadle do kraweznika i obrzeza.

Do wykonania nawierzchni placow stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 80 mm.

Nawierzchnie placéw nalezy wykonad z kestki brukowej koloru ceglastego lub czerwonego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na diugosci 3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- na grubosci +5mm.

2.2.4. Wytrzymalosé na §ciskanie.

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania 5-ciu kostsk brukowych nie powinna byé mnigjsza niz 50 Mpa.
2.2.5. Nasigkliwosé.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna cdpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynosié nie wiecej niz 5%.
2.2 8. Odpornosé na dzialanie mrozu.

Odpomosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos$é na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.2.7, Scieralnosé.

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej niz 4
mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych.

2.3.1. Cement.

Do predukeiji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkaw, klasy nie nizszej niz ,32,5".

Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo.

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie [aboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda.

Wiasciwosci I kontrola wody stosowanej do produkdji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé wymaganiom
wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki.

Do produkeji kostek brukewych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepts
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymalo&é, mnigjszg nasiakliwose i wickszg odpornoéé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwale zabarwienie. Powinny to byé barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej.
Chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzehni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pki 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taéma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki befonowe mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST  ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto i podioze.
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Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pediuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza”.

Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Nawierzchnig z kostki brukowe] betonowej uktadamy na podsypce cementowo-piaskowsj i uprzednio wykonanej
warstwie odsaczajace].

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.

5.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych.

Kostke ukiada sig na podsypce w taki sposoh, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyze] od projektowane] niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania

(ubijania} podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamieéé powierzchnie ulozonych kostek przy
uzyciu szezotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni chodnika.

De ubfjania utozonege chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenlem. Wibrowanie nalery prowadzic od krawedzi powierzehni ubljane
w kierunku $rodka i jedhoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szezeliny materiatem do wypelnienia i zamie$é nawierzchnie.

Chodnik z wypetnieniem spain piaskiem nie wymaga pielegnacii - moze byé zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét.
Ogdine zasady kontroli jakoéci robdt podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawea powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
fechniczna.
6.3. Badania w czasie robét.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci 2 dekumentacja projektows oraz pkt 5.2 ninigjszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami pkt 5.3 ninigjszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowo§ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypenienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i placéw.
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci.
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacj, biorac pod uwage punkly
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.
Sgrawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacd nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 60 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogobine zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? {metr kwadratowy) wykonanego chodnika i placow z brukowe] kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét padano w OST Wymagania ogbine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustaienia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej.

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonawej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

29



10.

- ulozenie kostki brukowsj wraz z zaggszczeniem i wypeinieniem szczelin,
- przeprowadzenie badar i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy :

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehimego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

4, PN-B-19701 Cement, Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnoéci,
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodows. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-09.00.00 KRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA .REMONT KOMINGW.

SPIS TRESCI

B WN
= :

WSTEP
Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robdt ohjetych SST
Podstawowe okreslenia

Ogélne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

QDBIOR ROROT

PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej (S8T) sg wymagania dotyczace wykonania i edbioru robét dia zadania pn.
»Modemizacja budynku przedszikola w Legajnach, dziatka nr 444 obreb Legajny Gmina Barczewo

1.2. S8zczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robat wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, kiérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosdci umoziiwiajace i majace na celu wykonanie remontu
pokrycia dachowego papa termozgrzewalng , wymiana rur [ rynien spustowych, wymiana instalacji odgromowych oraz
wykonanie rob6t murowych kominow.

Zakres robot obejmuje:

1.Drobne naprawy pokrycia dachu w miejscach odspojenia papy, $ciecie wybrzuszeri i zgrubien z

oczyszczeniem catej powierzchni dachu.

2. Rozebranie starych rynien i obrébek blacharskich.

3. Wykonanie i montaz nowych rynien i cbrobek blacharskich z blachy ocynkowanej.

4. Jednokroine krycie dachu papa termozgrzewaing gr. 5,2mm,

5. Wykonanie obrébek z papy termozgrzewalnef gr. 5,2 mm wokdt keminéw i murow

budynku.

6. Rozebranie i wykonanie nowej hakrywy betonowej na jednym kominie.

7. Naprawa tynkdw zewnetrznych na kominach.

8. Przediuzenie istniejacych komindw cegly silikatows bialg.

9.. Zabezpieczenie nakryw betonowych przed wilgocig masa asfaltowo-kauczukows.

10. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnetrznymi w kolorystyce budynku komindéw ponad dachem.

11. Zabezpieczenie wylotow kominow zabezpieczeniami siatkowymi.

12. Naprawa i wymiana wywiewek kanalizacji sanitarnej i uzupetnienie daszkéw z blachy

ocynkowanej na wywiewkach kominowych.

13. Usunigcie gruzu, starej papy i starych obrébek z dachu budynku,

14. Wymiana instalacji odgromowej z pretdw stalowych.

15. Wywiezienie gruzu, starej papy, starych obrébek i uprzgthiecie terenu wokdét budynku

po rozbiéree pokrycia dachowego i naprawie kominow.

Roboty, kiérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie remontu dachu i kominow ponad dachem budynku.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obhowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot cdpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodnosé z dokumentacjg,

projektows, SST i poleceniami inspekiora nadzoru. Ogélne wymagania robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materialow

Ogoine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogolne” pkf. 2.
Ponadto materialy zastosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgeymi normanmi,

- Certyfikat lub Dekiaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru nom polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania, sposéb transporiu i skladowania
powinien by¢ zgodny z warunkami padanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie psing dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokrycia,

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w nermach
polskich lub aprobatach fechnicznych [TB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerdw SBS grubosci min.5,0 mm,

-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

-roztwor asfalfowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

Wihasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowane] wierzchniego krycia.

Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm 0} 0,2mm

Warstwa powlokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS

Osnowa — wiéknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2

Wykoriczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna

Whykoiiczenie warstwy delnej — folia z tworzywa sztucznego

Wodoszczelnosé — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornosé na splywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C

Gietkos¢ w niskie) temperaturze - < -20°C

Wiasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciagajgea:

- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek ~ 800 N/50mm

WiasciwoSci mechaniczne przy rozcigganiu, wydluzenie przy maksymalne;j sile rozciggajacej:

- kierunek wzdiuz — 45%

- kierunek w poprzek — 56%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szerokosc zakiadki - 8 cm

2.2.2, Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno byé¢ cdpowiednio oznakowane,

2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie,

3. Rolki papy nalezy przechowywal w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni sfonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw,

4. Rolki papy nalezy ukladaé na wyréwnanym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Wszystkie inne materialy
dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecle materialdw i wyrobdw na budowe bedzie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Rynny i rury spustowe mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycjl lezacej jedno- lub
wislowarstwowo. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. W przypadku skiadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy uiozy¢ na podktadach drewnianych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

- palniki gazowe

- weiggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania robdt recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne.

Cgélne wymagania dotyczace fransportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.4.

4.2. Transport materialéw.

Papg nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Rolki nalezy

utozyé écisle cbok siebie, w sposéb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami podczas jazdy.
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Rynny i rury spustowe, zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji
poziomej wzdiuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomesj przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wiglowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszad $cian srodka transportu o wiecgj niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy ukladas na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektadaé materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 de 4 ¢m po ugnieceniu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza.

Istniejace pokrycia stanowigce podioze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie

pecherze | odspojenia nalezy przeciaé i podklei¢. Tam gdzie wystap wilgoé nalezy podsuszy¢ palnikiem.

5.2, Ukladanie papy fermozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Roboty pokrywcze papg powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz

+5°C. Robot pokrywczych nie naleiy wykonywac w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak temperatura peonizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie

oraz wiatr utrudniajgey krycie.

Do wykonywania pokryé papowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioZza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami

szezegolowymi dla danege rodzaju podloza po uzgednieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakoriczeniu robot budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci

{osadzenie systemowych odplywdw, przesmarowanie nakryw komindw, malowanie tynkéw komindw),

Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. min.5,0mm zgrzewa¢ na catej powierzchni do podioza.

Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie wystapit wyplyw bitumu

a szer. 0,5 - 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokoéci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni

i weiSnieciu posypki w bitum.

Na Scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrabki z papy termozgrzewalnej powinna

by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednis i ostatnia warsiwa winna byé zamocowana

listwg dociskowa z blachy ocynkowanej na kolki do danego elementu, listwe nalezy wpuscié w tynk i uszczelnié

masg bitumiczng od gory.

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia polaci dachowei.

Mocowanie uchwytéw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno miec rozstaw nie wiekszy
niz 80 cm.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowaé sie nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze byé wigksze niz 20mm na 10m dt.

Odchylenie rur spustowych na diugasci 2m nie powinno byé wicksze niz 3mm.

Rury spustowe powinny by¢é mocowane do sciany uchwytami do rur spustowych w

rozstawie nie wigkszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami.

Uchwyty powinny byé mocowane do Sciany w sposéb trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru.

Pionowe zlgcza rur spustowych powinny byé zwrdcone na zewnatrz i dostepne.

Instalacja odgromowa — istniejace zwody poziome, przewody odprowadzajgce, wszystkie polgczenia wykonaé przy
pomocy typowych zigcz $rubowych. Przewody odprowadzajgce z drutu stalowego poprowadzié w rurze ochronnej. Po
wykonaniu mentazu istniejacej instalacji nalezy dokeonaé pomiardw rezystencji uziemienia craz pomiardw rezystencii
skutecznodci potgczen. Protokoty dotaczyé do teczki odbiorowsj. Calosé robot powinna wykonaé firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Remont kominow

Nalezy zdemontowaé czapki komindw, rozebra¢ kominy w czeéci nad dachem. Do wykonania nowych kominéw
zasfosowaé cegle silikatowa biatg. VW celu wykonania obrébki blacharskiej komina nalezy w styku komina wyrobié
bruzde. Mury z przewodami nalezy murowaé szczegdlnie dokladnie. Scianki przewoddow musza mie¢ wypelnione
spoiny i réwng powierzchnig. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek nierdwnosci w postaci resztek zaprawy
lub innych wad powodujacych zmnigjszenie przekroju przewodéw. Cegla uzywana do murowania nie moze byé
popekana i nie moze mie¢ wyszczerbionych krawedzi i narozy. Nalezy zwrdcié uwage by wigzania cegiet w murach
z przewodami wentylacyjnymi byly zgodne z zasadami wigzania muréw. Po zakofczeniu robdt nalezy dokonac badania
droznosci przewodow. Warunki i badania techniczne przy odbiorze powinny odpowiadaé wymaganiom PN-59/B-10425.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne.

Konfrola jako&ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.
6.2. Kontrola wykonania roboét.

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kantrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robdt,

7.2. Okreslenie flosci robot

llos¢ robot okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

33



Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzert obeych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie przekracza 0,50m2.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbidr rehot pokrywezych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

Sprawdzenie podioza zwtaszcza jego réwnosci | spadow.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza i poprzednie] warstwy

Sprawdzenie jakosci materiatéw (atesty, aprobaty techniczne)

Badanie prawidtowosci | dokfadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia)

8.2. Odbidr podloza.

Badania podioZa nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czedciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do pokrycia petaci dachowej.

8.3. Wymagania ogolne robot pokrywczych.

Roboty pokryweze, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odhioru

czgsciowego nalezy przeprowadzié dla tych robot, do ktérych dostep poznie] jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odhidr czesciowy obejmuje:

- sprawdzanie podioza

- jakosci zastosowanych materiatéw

- doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia

Dokenanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Badania koricowe

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeéciowy podioza oraz poszczegolnych warstw

lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Rynny i rury spustowe

Wykonawca jest zobowigzany do stale] i systematycznej kontroli prowadzonych robit w zakresie i z czestotliwoscig
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rozstawu, jakosci potaczen, rozmierzeniu uchwytéw, zlokalizowaniu ewentualnych dziur i peknieé,
prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu sposobu zamocowania, lokalizacji rys
i peknigg,

—rynny i rury spustowe sprawdza sig réwniez pod katem wystepowania przeciekow oraz czy woda splywajgc z
plaszezyzny dachu nie przelewa sig nad rynna.

Kominy - Odbidr komindw powinien obejmowac:
- sprawdzenie jakosci materiatow [ spoin, prawidlowosci i doldadnosci wykonania robét murowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnog¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem [ oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow

pomiardw .

Pokrycia dachu papa

Piaci sig ustalong ilod¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, kiéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- oczyszczenie podioza,

- likwidacje pecherzy przez przeciecie i przyklejenie,

- pokrycie dachu papg termozgrzewalna,
- wykonanie robot towarzyszacych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, likwidacja stanowiska roboczego.

Rynny i rury spustowe.

Jednostka obmiarows jest 1 mb ulozenia rynien i rur spustowych.
— dokonanie wszelkich keniecznych rozbiérek rynien i rur spustowych wraz z wywiezieniem odpadéw i utylizacjg oraz
oplatami wysypiskowymi,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obsiugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wymaganej wysokosci wraz z
czasem pracy rusztowan,
— przyciecie rynien na wymiar i polgczenie odcinkéw rynien,
— zamocowanie uchwytéw do rur i rynien,
— mentaz rynien i rur spustowych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw,
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— likwidacje stanowiska roboczego.

Kominy = jednostkg obmiarowg jest im?.

Instalacja odgromowa — 1 mb

Podstawa do zaplaty bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce Zamawiajgcemu wraz z protokotem bezusterkowym
koncowego odbicru robdt.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Obowigzujgcy forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone na podstawie oferty Wykonawcy. Kwota
wyhagrodzenia zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkiadowa na wiokninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlck asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245- Roboty blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdz. zm.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowianych ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r. )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne| z dnia 16.12.2002r z pdz. Zm. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadadé budynki i ich usytucwanie { Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6z. zm ).

J~NVarunki techniczne wykonania i odbicru robdt budowlano-montazowych” tom | cz. 2, Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-68/B-10020 — Roboty murowane z cegly, wymagania | badania przy odbiorze. PN-69/8-10020 — roboty murowe z
cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-10260C Izolagje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1898 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27620:1898 Papa asfaliowa na welonie z widkien szklanych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. WEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE:

- instalacje wodociagowe:

- rurociagi 7 rur stalowych, gwintowanych o $rednicy 15mm - 17,5m
rurociagi z rur stalowych, gwintowanych o drednicy 20mm - 6,9m
rurociggi z rur stalowych, gwintowanych o srednicy 25mm - 21,0m

instalacja kanalizacji sanitarne;j :

a) rurociggi na $cianach budynku z rur PVC drednicy 75mm - 38m

b) rurociagi na $cianach budynku z rur PVC érednicy 110mm - 57,2m
¢) rury wywiewne PVC o érednicy 110mm - szt.2,

d) zawdr napowietrzajaco - odpowietrzajacy o Srednicy 75mm - szt. 2

¢) zawor napowietrzajgco - odpowietrzajacy o §rednicy S0mm - szt, 2

f) baterie lekarskie o srednicy 15mm - szt.3

g) elektryczny ogrzewacz wody o poj. 5-10dm3 - szt.6

h) zlewozmywaki - szt. 1,

i) umywalki - szt. 3,

1) ustepy - szt. 2,

Uwaga: wszysikie przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach Sciennych,
piony kanalizacyjne obudowac.

Norma PRO Wersja 4.08



Modernizacja punktu lekarskiego.
Lamkowo, dz. nr 279, gm. Barczewo.

SPECYFIKACTJA TECHNICZNA - STE-1

INSTALACIE ELEKTRYCZNE
CPV —45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 452314009 roboty w zakresie budowy linii energetycznych

Inwestor:  Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

mgr inz. Fugeninsz (wizdek

Upr. buc. Wr 35873 § 9, //

Ny 238482 & Byst 187

Opracowal: mgr inz. E. Gwizdek

Olsztyn, 06.2011r.



1. Dane ogélne;
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymaganiz dotyczace wykonania i odbioru

instalacji elekirycznych zwiazanych z modernizacjg punkiu lekarskiego w miejscowosct Lamkowo, dz. nr 279,
gm. Barczewa.

Zakres stosowania ST,

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot elektrycznych.

1.2. Zakres objeiych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

instalacji elekirycznych w obiektach wymienionych wp. 1.1.

Instalacje elekiryczne zaprojektowano w oparciu o Prawo Budowlane oraz rozporzadzenie z dnia 14 grudnia
1994r Ministra Gospodarki Przestrzennej w sprawie warunkow techmicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie przy zastosowariu obowizzujacych PN zapewniajacych
bezpieczefistwo uzytkowania, jak réwniex bezpieczestwo pozarowe.

1.3, _Qgolne wymagania dotyczace robdt.
Wszystkie roboty instalacyjne, zwigzane z wykonaniem instatacji elektryczaych nalezy wykonaé w oparciu

o dokumentacje projektows oraz aktualne obowiazujace ,, Warunki wykonania i odbiom robét budowlano —
montazowych”.

2. Materialy.
Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

W instalacjach stosowac nalezy materialy postadajace atesty lub $wiadectwa techniczne.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Nie stawia si¢ wymagah odnonie zastosowania sprzetu przy wykonywaniu instatacji elektrycznych.

4, __ Wymagania dotyezace Srodkéw transportu.

Nie stawia si¢ wymagan odnosnie srodkéw transportu dia przewozn materiaféw elektrycznych.

5, Zakves wykonania.

- Instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszezeniach punktu lekarskiego.
Specyfikacja obejmuje wykonanie instatacji oswictlenia, zasilania podgrzewaczy wody i grzejnikow
elektryczaych w pomieszczeniach podlegajacych modernizacji.

5.1, Instalacje elektryczme..

Uktadanie przewod 6w,
Instalacje wykonaé¢ przewodami YDY, YDYp na napigcie izolacji 750V. Przewody uldadaé p/t w brazdach

wykonanych w scianach przed wykonaniem tynkow oraz w rurach gietkich w écianach projektowanych GK i w
listwach instalacyjnych na Scianach istniejgcych. Przebicia przez dciany wykonaé metody wiercenia, przepusty

wykonaé zur RL 22,

Tablice TR - (NETBOX1x12) instalowaé na scianie obok istniejacej rozdzelnicy na kotkach rozporewych. Pp
zamontowaniu wprowadzi¢ i podiaezy¢ przewody zasilajace i obwody odplywowe.

Montaz osprzemn i opraw ofwietleniowych,

Osprzet i oprawy stosowaé pft i p/t szczelne o stopniu ochrony IP-44 w pom. WC. Osprzet instalacyjny

montowaé w puszkach instalacyjnych wpuszezonych w éciany, oprawy mocowaé do écian i stropdw na kofki



6.3

rozporowe. Podgrzewacze wody ujete zostang w projekcie instalacji sanitarnych. Grzejniki elektryczne stosowaé
olejowe [ub inne zakryte w pomieszczeniach WC i gospodarczym oraz konwektorowe w pomieszezeniu
socjalnym,

6. Konirela jakoSci robdt,
6.1 Wymagania opdlne,

Wykonawca powinien zadbag, aby jako$é materiatéw, urzadzen i montazu byla zgodna z Dokumentacja
Projekiows, niniejsza specyfikacjq i zaleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomic
inspektora o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakoficzeniu badatt lub inspekeji, Wykonawca przedstawi inspektorowi dwa egzemplarze
$wiadectwa badar z jego wynikami.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét,

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekazaé Inzymerowt wszystkie $wiadectwa jakogei i
atesty stosowanych materiatdw. Materialy bez tych dokumentéw nie moga byé wbudowane.

Badania w czagie wykonywania rob6t,

Trasy przewodowe.

Po wyirasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzié zgodnosé ich z Dokumentacia Projektows. W
przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacja jak réwniez ich wymiary: szerokodé 1 gleboko§é.
Uldadanie przewoddw.

Podezas ukladania przewodow i po zakoficzeniu robét instalacyjnych nalezy przeprowadzié nastgpujace pomiary:
- zgodnosé z frasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyZowania z innymi instalacjami.

Sprawdzanie cigglodei 2y,

Sprawdzanie cigglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy nzyciu
przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznac za dodainie, jezeli
poszczegoOlne Zyly nie maja przerw oraz jezeli poszezegoine fazy na obu koficach linii s3 oznaczone identycznie,

Proba rezysiancii izolacii.

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonaé za pomoca megaomomierza o napieciu nie mnigjszym niz 0,5kV
dokonujac odezytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartoéei. Pomiarom podiegaja réwnies
przewody obwodéw istniejaeych przeznaczonych do dalszego uzytkowania, Rezysiancja izolacji powinna byé
nie mniejsza niz dopuszczalna.

7. Podstawa platnosci,

Cena obejmmije: - koszt materialéw,

- dostarczenie materialéw,

- przygotowanic podoza,

- ukladanie przewoddw,

- montaz osprzgtu instalacyjnego,

- moniaz opraw o§wietleniowych,

- przeprowadzenie prob,

- opracowanie dokumeatacji powykonawczej,

- koszt nadzoru inwestora.



6. Obmiar rebét.
6.1. Opoblne zagady abriaru robdt.

Obmiar powykonawczy wykona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg oraz ewentualne, dodatkowe
ustalenia z Inwestorem i Biurem Projektéw wynikie w crasie budowy.

6.2 Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarows dla uktadania przewodéw energetycznych, wyréwnawczych jest metr, a dla montazn
osprzetu, opraw oswietleniowych i aparatéw rozdzielni jest sziuka.

7. Odbibr robét.

Ogodlne zasady odbiory robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjs projektows, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz przedstawicno wszystkie
protokoly przekazania rob6t czastkowych i zanikajacych,

Wykona¢ nastgpujace pomiary:

- pomiary opornodci izolagji,

- pomiary skutecznosci wylaczania zwarg,

10. Przepisy zwigzane.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje clekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnicnia
bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i lgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dia zapewnienia bezpicczestwa. Postanowienia ogdine. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczeastwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona preed przepigciami atmosferyczaymi lub faczeniowymi.
PN-TEC 6033364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz wyposaienia
elekirycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposaZenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje clektryczne w obiekiach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektryczaego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosei pradowe dlugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorczs,

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymakania dotyczace specjalaych
instalacji lub lokalizacji w pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-5/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzainoéei przewodéw i kabli.



PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewneirzne.

PN-B4/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elekirycznym.

PN-86/E-05003/01/02/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne,

PN-84/E-05125 Linie kablowe.

10.1. Inne dokumenty.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, PBUE, wyd. 1988

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlane - montazowych i rozbidrkowych. (Dz U.Nr13 z
dn.10.04.1972r).

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Czgéé V. Instalacje
elektryczne, 2003r.

Opracowal, mgr inz. §. Gwizdek
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